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1 Materialbeschreibung
Description off the material

Produktname:
Product name:

Materialbasis:
Compostion:

Farbe:
Colour:

Auftragsmenge:
Coverage rate:

Probenahme:
Sampling:

Probeneingang:
Date of sampIe receipt:

"EUCAM-Syntex"
"EUCAM-Syntex"

Wasser mit Stickstoff- und Phosphorverbindungen
water with nitrogen and phosphorus compounds

farblos
colorless

pro Seite 25 ml/m2 (aufgesprüht)
per side 25 mllm2 (sprayed)

vom Auftraggeber gefertigt am 01.05.2011 und
angeliefert zur MPA- Dresden GmbH am 05.05.2011
made by the client at 01-05-2011 and delivered to the MPA
Dresden GmbH at 05-05-2011

05.05.2011

2 Proben herstellung und Probenaufbau
Preparation and construction of sampIes

Für die Prüfung wurde das Versuchsmaterial vom Auftraggeber beidseitig auf 3 m2

Leder aufgetragen und vom Prüflabor auf die Probengröße 800 mm x 150 mm
zugeschnitten und mit einer nicht brennbaren Trägerplatte hinterlegt. Geprüft wurde die
glatte Seite.
For the test, the test material was applied on both sides of leader by the customer. The Test
laboratory was cut the sampIes and deposited on non-combustible backing plates with
dimensions of 800 mm x 150 mm x 10 mm. The smooth side was tested.

Nassauftragsmenge:
Wet coverage rate:

Komponenten:
Components:

25 ml/m2 Ueweils aufgesprüht auf Vorder- und
Rückseite)
25 rnllm2 (each sprayed on front and back)

1-komponentig
1-c0'!lponents

Flächengewicht:
Area weight:

Dicke:
Thickness:

1 ,08 kg/m2
1.08 kglm2

1,4 mm
1.4mm

(ermittelt von der Prüfstelle)
(determined by the test facility)

(ermittelt von der Prüfstelle)
(determined by the test facility)

Materialbasis:
Compostion: .




